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ABSTRAK 

Serat karbon telah meluas diberbagai bidang karena sifat-sifatnya yang unggul 
dalam hal kekakuan, keringanan, kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan bahan yang 
beredar dipasaran dan pengumpulan data setelah melakukan pengujian. Proses 
pembuatan pipia menggunakan metode infus, metode tersebut dapat mempengaruhi 
kepadatan setiap lepisan, dan dapat dibentuk menjadi pipa. Pengujian ini bertujuan 
untuk mengetahui sifat kekuatan yang dimiliki pipa berbahan serat karbon jenis 
twill 220 gsm di bentuk menjadi pipa. Hasil pengujian pipa menggunakan 9 lapis 
serat karbon memiliki gaya tahan tekan 1563,6 N , pipa 11 lapis memiliki ketahanan 
2786,9 N, dan pipa 13 lapis memiliki ketahanan 3755,6 N. 

Kata Kunci: Serat Karbon, korosi, Mesin pompa vakum. 
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ABSTRACT 

Carbon fiber has been widely used in various fields due to its excellent properties 

in terms of stiffness, lightness, strength and corrosion resistance. This study uses 

an experimental method using materials circulating in the market and data 

collection after testing. The process of making pipes uses the infusion method, this 

method can affect the density of each layer, and can be formed into pipes. This test 

aims to determine the strength properties of pipes made of 220 gsm twill carbon 

fiber formed into pipes. The results of testing pipes using 9 layers of carbon fiber 

have a compressive strength of 1563.6 N, 11-layer pipes have a resistance of 2786.9 

N, and 13-layer pipes have a resistance of 3755.6 N 

Keywords : Carbon Fiber, corrosion, Vacuum Pump Machine. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu masalah utama pipa baja yang sering ditemui adalah korosi. Hal ini 

menimbulkan banyak kerugian, seperti mempercepat umur pipa dan mengganggu 

aliran karena endapan pipa dapat mengganggu aliran. Teknik penanganan korosi 

yang telah dikenal selama bertahun-tahun hanya dapat memperlambat proses, 

bukan mengatasi masalah secara menyeluruh. Membuat pipa dari komposit polimer 

berpenguat serat adalah cara yang lebih baik. (Akmal, 2020). 

Kebutuhan pipa komposit di Indonesia masih bergantung pada impor yang 

mahal. Pipa komposit sangat kompleks dan biasanya terdiri dari serat karbon fiber 

dan resin epoxy sebagai matriksnya. Saat ini, komposit banyak digunakan sebagai 

bahan struktur karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan logam. 

Bahan komposit sangat baik untuk struktur yang membutuhkan kombinasi 

kekuatan, kekakuan tinggi, dan bobot ringan. Ini karena ketahanan terhadap korosi, 

harga yang terjangkau, dan massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan 

logam (Cahyono dan Laksamana 2020). 
 

Karena kekuatan dan ringannya, material komposit telah digunakan dalam 

berbagai produk otomotif, terutama pada bodi mobil. Selain itu, rangka sepeda juga 

dibuat dari komposit, dengan masing-masing jenis memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kekuatan sepeda secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh perbedaan 

data properti material ini (Wulandari et al., 2023). 
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Saat ini, sepeda telah berkembang menjadi sarana rekreasi, petualangan, dan 

olahraga. (Ismunandar,1996: 1). Diantara banyak bahan yang memiliki banyak 

keuntungan, diera komposit yang canggih ini adalah salah satunya. Struktur frame 

sepeda yang kuat dan ringan hanyalah beberapa keuntungan menggunakan material 

komposit. Selain itu, harganya yang terjangkau membuat komposit menjadi sangat 

populer di pasar saat ini. Selain memiliki banyak keuntungan daripada komposit, 

itu juga kaku dan tidak tahan terhadap beban kejut. Di masyarakat, sepeda sering 

patah atau bengkok ketika menabrak atau digunakan di medan ekstrim, seperti 

menaiki gunung. Rangka sepeda sering patah, terutama bagian sambungan saat 

pengelasan. Oleh karena itu, proses pembuatan struktur rangka sepeda harus 

diperbaiki, terutama dalam hal teknik pembuatan dan material yang digunakan. 

Berdasarkan penjabaran di atas, rangka sepeda memiliki beberapa kekurangan. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi kekurangan berat, kekuatan, dan kekakuan 

rangka sepeda daripada rangka sepeda konvensional, jurnal ini akan menjelaskan 

bagaimana rangka sepeda dibuat dengan mempertimbangkan nilai kekuatan, 

kekakuan, dan berat yang lebih ringan (Deva Muhammad Sachio & Carolus 

Bintoro. 2021). 

Karena keunggulannya dalam kekuatan, kekakuan, dan keringanan, serat 

karbon telah digunakan secara luas di berbagai industri. Serat karbon sering 

digunakan dalam kombinasi dengan bahan lain, baik yang serupa maupun berbeda, 

untuk membuat komposit yang memiliki karakteristik khusus. Kombinasi bahan ini 

memberikan keunggulan pada perangkat yang lebih canggih. Komposit serat 

karbon sekarang dapat digunakan di banyak industri lain berkat kemajuan dalam 

rekayasa material. Mereka sekarang dapat digunakan dalam bentuk kawat dan 
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dalam aplikasi kecil seperti konversi energi dan perangkat penyimpanan. Polimer 

yang diperkuat serat karbon (CFRP) terbukti tahan terhadap tegangan dan korosi 

saat dibangun. Mereka juga menunjukkan tingkat stabilitas dan daya tahan yang 

luar biasa. Di masa lalu, industri otomotif didominasi oleh logam, tetapi sekarang 

komposit serat karbon digunakan di bodi dan komponen lainnya (Saifullah et al. 

2021). 

Serat karbon memiliki keunggulan dalam penampilan, penguatan, dan 

proses manufaktur, menurut penelitian. Resin epoxy dipilih sebagai matriks karena 

kekuatan dan kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan polimer lain, serta 

ketahanan korosi yang lebih baik dalam kondisi basah. Selain itu, resin epoxy 

memiliki sifat mekanik, listrik, stabilitas dimensi, dan kemampuan tahan panas 

yang luar biasa (Tauvana dan Kawan-kawan 2020). 

Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis tertarik memilih judul Pembuatan 

dan Uji Tekan Pipa Berbahan Carbon Fiber Twill 220 gsm (gram squre per 

meter) 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 
 

a. Apakah dengan vacuum pump pipa dapat dirancang? 
 

b. Apakah serat carbon fiber dapat dibuat menjadi pipa? 

c. Apakah dengan uji tekan dapat mengetahui kekuatan pipa yang dirancang? 

d. Apakah pipa berbahan serat carbon berfungsi untuk kerangka sepeda? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang hendak 

dicapai didalam penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui dengan vacuum pump pipa dapat dirancang. 
 

b. Mengetahui serat carbon fiber dapat dibuat menjadi pipa. 
 

c. Mengetahui dengan uji tekan dapat memahami kekuatan pipa yang di rancang. 
 

d. Mengetahui pipa dari serat carbon berfungsi untuk kerangka sepeda. 
 
 
 

1.4 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis penelitian adalah asumsi (dugaa) sementara terhadap suatu hal yang 

dibuat. Umumnya, asumsi ini dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang dibutuhkan 

konfirmasi atau pengecekan, jadi hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

a. Tidak diragukan lagi, carbon fiber sangat membantu sepeda, terlepas dari 

jenisnya. Produsen sepeda beralih ke penggunaan karbon karena perbandingan 

kekuatan dan berat, bentuk rangka yang dapat disesuaikan, dan daya tahan yang 

tahan lama. Bisa dikatakan sepeda masa kini akan memasuki era karbon karena 

material lain lebih sulit dibuat dan memiliki keterbatasan dalam hal bentuk dan 

desain. Carbon fiber dapat dicetak dan dibentuk sesuai keinginan desainer 

sepeda dengan mudah. Material karbon memiliki banyak keunggulan, seperti 

membuat rangka sepeda yang aerodinamis, kuat, dan ringan. Dengan waktu, 

bahan ini mulai digunakan di banyak bagian sepeda, bukan hanya rangka dan 

rangka. Selain banyak keunggulannya, menggunakan sepeda berbahan karbon 
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juga dapat mengurangi kelelalahan pesepeda (https://sepeda.me/parts/frame- 

sepeda/01okt). 

b. Pompa vakum, juga dikenal sebagai pompa vakum, berfungsi untuk mencapai 

tekanan vakum tertentu dengan mengeluarkan molekul gas dari ruang tertutup 

ke luar. Di berbagai industri besar, pompa vakum sangat penting untuk berbagai 

kebutuhan, terutama untuk bidang radiosurgery, radiopharmacy, dan 

radiotherapy. Vacuum pump digunakan dalam berbagai industri, membantu 

dalam proses pengangkutan, pengolahan, dan produksi berbagai bahan. Mereka 

digunakan dalam proses pembuatan dan perakitan bagian mobil, sepeda motor, 

sepeda, dan lainnya, terutama untuk sistem pengereman. Mesin ini juga sangat 

membantu dalam pembuatan dan pencetakan bahan. Salah satunya adalah 

pembuatan pipa, di mana vacuum pump menyebarkan cairan kimia atau resin 

yang digunakan untuk membentuk pipa ke dalam cetakan 

(https://intidayads.com/blog/02okt2024). 

c. Ketika digunakan sebagai komponen struktur, serat karbon fiber memiliki 

kekuatan yang lebih besar daripada baja. Selain sangat ringan, serat karbon tidak 

hanya tahan terhadap kondisi lingkungan yang sulit, tetapi juga tahan terhadap 

abrasi dan suhu tinggi. Serat karbon sangat tahan korosi, dan karena kekakuan 

mereka, banyak digunakan dalam komposit geopolimer. Dengan demikian, serat 

karbon fiber dapat dibuat menjadi pipa dengan melewati beberapa langkah atau 

dengan memasukkan serat karbon ke dalam cetakan pipa dan kemudian 

menggunakan vacuum pump untuk mencampur resin (Suwanto, 2017) 

d. Uji tekan dapat mengukur kekuatan pipa yang dirancang dengan mengisi pipa 

dengan cairan (sebagian besar air, kecuali materialnya tidak sesuai untuk air). 
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Untuk mencapai tekanan uji yang dapat diterima, tekan pipa. Tekanan kerja 

desain pipa biasanya lebih kecil daripada tekanan ini. Tahan tekanan selama 

waktu yang diperlukan untuk memeriksa pipa untuk mengidentifikasi potensi 

kebocoran. Kurangi tekanan pada pipa setelah memastikan bahwa pengujian 

telah selesai dan bahwa pipa memenuhi standar industri dan spesifikasi. 

Perhatikan bahwa saat bejana diisi dengan air, harus ada ventilasi yang 

memungkinkan udara keluar. Pewarna fluoresen juga dapat diterapkan pada 

cairan pengujian untuk membantu proses pemeriksaan dan analisis. Setelah 

terbukti bahwa pipa memiliki tekanan uji yang dapat diterima, pipa dapat 

disertifikasi sebagai aman untuk digunakan (https://nigen.com/guide-to- 

pipeline-hydrostatic-testing/02okt). 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki keunggulan atau manfaat sebagai berikut: 
 

a. Manfaat teoritis dari temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

akademisi dibidang tehnik untuk menghasilkan khususnya yang berkaitan 

dengan pembuatan dan uji tekan pipa dari serat carbon fiber. 

b. Manfaat bagi peneliti: Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

konstribusi pemikiran bagi upaya mensosialisasikan mengenai keunggulan dari 

pipa yang terbuat dari serat carbon fiber. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pipa 

 

Pipa adalah selongsong bundar, atau silinder berongga, yang banyak digunakan 

dalam bahan yang digunakan untuk rangka sepeda. Pipa biasanya terbuat dari 

berbagai bahan sesuai dengan kebutuhan, seperti besi, tembaga, kuningan, plastik, 

PVC, alumunium, baja, stainless, dan karbon. Bahan-bahan ini biasanya dipilih 

berdasarkan batas kekuatan tekanan, ketebalan dinding pipa, korosi, dan kekuatan 

pipa. (Mukti Wibowo 2020) 

 
Gambar 2. 1. Pipa https://www.primabesi.com/harga-pipa-besi/ 

 

 
2.1.1. Sistem Perpipaan 

 

Hampir semua industri menggunakan sistem perpipaan. Salah satu 

contohnya adalah sistem distribusi yang digunakan untuk membuat kerangka 

sepeda, dan banyak lagi bagian yang digunakan dalam sistem perpipaan. Karena 

itu, digunakan secara luas di berbagai bisnis di fasilitas, seperti pabrik LNG, 

petrokimia, pupuk, nuklir, pabrik sepeda, dan sebagainya(E Sapura, 2015). 
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2.1.2. Jenis Pipa dan Material Pipa 

 

Berdasarkan jenis pipa dan bahan pipa dapat diklasifikasikan sebagai berikut, 

yaitu : 

a. Pipa air: Pipa ini terbuat dari timah hitam yang dilindungi terhadap kerusakan 

mekanis, sehingga dapat digunakan untuk supply air laut atau saluran sistem 

bilga. Namun, jangan gunakan pipa ini di ruangan yang rentan terhadap api, 

karena dapat melebar dan merusak sistem bilga. 

b. Pipa minyak: Pipa baja biasanya terbuat dari besi dengan campuran bahan 

lain, seperti karbon (C) dan mangan (Mn). Bahan gabungan ini adalah yang 

paling sering digunakan untuk pipa minyak. 

c. Pipa gas: Baja karbon adalah material pipa yang paling umum. Spesifikasi 

ASTM dan ASME (American Society of Testing and Materials) untuk pipa 

jenis ini sangat ketat. 

d. Pipa uap: Pipa uap biasanya terbuat dari baja paduan rendah seperti P11 dan 

P22. 

e. Pipa udara: Banyak bahan yang dapat digunakan untuk pipa udara, seperti 

aluminium, tembaga, kuningan, dan baja tahan karat. 

f. Pipa lumpur: Pipa baja ini terbuat dari besi dengan kombinasi karbon (C) dan 

mangan (Mn). 

g. Pipa drainase dan lain–lain. (https://www.alvindocs.com/blog/15:52/28sep) 
 

 
2.2 Carbon Fiber 

Pada dasarnya, karbon fiber adalah benang karbon yang sangat tipis, bahkan 

lebih tipis daripada rambut manusia. Atom karbon terikat bersama untuk 
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membentuk rantai yang panjang, dan karbon fiber dapat diputar dan dijalin seperti 

kain. 

 
Gambar 2. 2. Carbon Fiber 

 

 

2.2.1. Kualifikasi Serat Karbon (carbon fiber) 

 

a) Kekuatan 
 

Serat carbon memiliki kekuatan tarik akhir yang biasanya berkisar antara 600-700 

KSI (4-4,8 Gpa). 

b) Kekakuan 

Modulus elastisitas serat carbon biasanya 34 MSI (234 Gpa). 
 

c) Bobot 

Serat Karbon sangat ringan. 

d) Tahan panas 

Serat Karbon tahan panas tinggi. 
 

e) Tahan air 
 

Serat Karbon secara umum sangat tahan air. 
 

Serat Karbon memiliki banyak aplikasi, di antaranya: 
 

a. Industri kelautan 
 

b. Industri otomotif 
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c. Industri antariksa 
 

d. Perkuatan struktur 
 

e. Pertahanan nasional 
 

f. Produk sipil kelas atas. 
 

Uji destruktif seperti tegangan, kelelahan, dan penampang mikro dapat digunakan 

untuk menguji kekuatan serat karbon, yang juga dikenal sebagai serat grafit. Serat 

karbon lima kali lebih kuat dan dua kali lebih kaku daripada baja. Selain itu, 

pengujian non-destruktif (NDT), seperti sinar-X, ultrasonik, arus HF Eddy, 

gelombang radio, atau termografi, juga dapat dilakukan. 

 
 

2.2.2. Kelebihan dan Kekurangan Carbon Fiber 

 

Saat memutuskan untuk menggunakan karbon fiber, Anda harus 

mempertimbangkan beberapa kelebihan dan kekurangan karbon fiber. 

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari carbon fiber: 
 

a. Serat Carbon sangat kaku 
 

b. Serat Carbon tahan korosi dan stabil secara kimia 
 

c. Serat Carbon bersifat konduktif listrik 
 

d. Ketahanan lelah dan kekuatan tarik yang lebih baik 
 

e. Tidak mudah terbakar dan konduktivitas termal 
 

f. Tidak beracun, inert secara biologis, dapat ditembus sinar X 

Berikut ini merupakan kekurangan dari bahan carbon fiber. 

a. Kurang lentur jika dibandingkan dengan baja karena memiliki kekakuan yang 

tinggi. Jika ditekan sampai melampaui batas memiliki resiko pecah. 
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b. Harganya terbilang mahal meskipun sesuai dengan kualitasnya yang sangat 

baik (Bhatt and Goe, 2017). 

2.3 Resin 

 

Resin adalah senyawa kompleks yang terdiri dari alkohol, asam resnat, dan 

resnotannol ester. Memiliki berbagai sifat fisik, seperti kejernihan, kekusaman, 

kilau, kekerasan, dan bahkan aroma yang khas. Resin dapat ditemukan secara alami 

atau buatan. 

Getah dari berbagai jenis pohon, seperti konifer dan kunjung, dan campuran kimia 

ini kemudian diproses menjadi bahan perekat yang kuat. Resin harus dibentuk 

menggunakan cetakan atau secara manual untuk mendapatkan bentuk akhir yang 

diinginkan. Setelah itu, resin harus dipanaskan agar mengeras dan membentuk 

objek sesuai cetakan. (https://www.lamudi.co.id/jurnal/resin/16:20/28sep2024) 

2.3.1. Resin Epoxy 

 

Resin epoxy dengan kandungan karbon, kaca, dan aramid adalah yang paling 

populer. Resin epoxy juga digunakan oleh para pengrajin untuk membuat karya seni 

mereka. Namun, dalam dunia industri, resin jenis ini digunakan untuk melekatkan 

bahan semen dengan mortar, foam yang kaku, dan lantai sampai permukaan 

berpasir dipadatkan selama proses pengeboran minyak. 

Resin epoxy memiliki kualitas yang luar biasa dibandingkan dengan resin 

jenis lainnya. Resin ini tidak mudah pecah atau tergores dan sangat jernih, yang 

membuatnya ideal untuk digunakan bersama dengan berbagai bahan lainnya. 

Namun, perlu diperhatikan bahwa jenis resin epoxy ini dapat berubah warna 

menjadi kuning jika terlalu lama berada di suhu yang cukup panas. Ini karena 

kualitasnya yang tinggi, yang membuatnya dijual dengan harga yang cukup tinggi. 
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Gambar 2. 3. Epoxy Resin 

2.3.2. Resin Vinyl Ester 

 

Resin jenis ini dibentuk sebagai hasil dari reaksi, yang juga disebut sebagai 

esterifikasi. Bahan seperti epoxy dengan karboksilat tak jenuh dapat digunakan 

untuk membuat resin vinyl ester. Resin vinyl ester memiliki keuntungan bahwa 

mereka tidak mudah retak jika terluka. Komponen mobil, penguat untuk 

pembangunan jembatan, fascia gedung, dan bahkan peralatan kemiliteran terbuat 

dari resin vinyl ester. Resin epoxy sedikit lebih mahal daripada vinyl ester ini. 

 
Gambar 2. 4. Resin Vinyl Ester https://g.co/kgs/4tkYA2m 

 
2.3.3. Resin Polyester 

 

Resin jenis polyester terlihat bening, tetapi tidak sebening epoxy. Mereka 

juga mengeluarkan bau yang sangat menyengat, jadi orang yang menggunakannya 
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harus memakai masker. Selain itu, resin ini lebih cepat kering jika digunakan 

dengan hardener. 

Perlu diingat bahwa saat menggunakan resin jenis polyester, tidak boleh 

menggunakan suhu yang cukup tinggi. Ini karena suhu tinggi dapat menyebabkan 

kebakaran. Resin polyester dapat digunakan pada casting, lantai, atau pelapis 

lainnya. Selain itu, perlu diingat bahwa resin polyester jenis ini tidak disarankan 

untuk digunakan secara kreatif. Ini karena resin polyester akan menjadi lengket jika 

tidak mendapatkan finishing yang tepat. Resin polyester juga terlihat cukup murah. 
 

Gambar 2. 5. Resin Polyester https://g.co/kgs/sYV4Lko 
 

 
2.3.4. Resin Akrilik 

 

Resin jenis akrilik ini dibuat dari bahan non-metalik dan harus dicampur 

dengan bahan lain seperti bubuk kering, polimer, katalis, dan sebagainya. Perlu 

diingat bahwa penggunaan resin jenis ini cukup rumit, jadi sebaiknya dilakukan 

olehprofesional(https://www.gramedia.com/bestseller/resin/#1_Resin_Epoxy/17:1 

5wib/28sep2024). 
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Gambar 2. 6. Resin Akrilik https://g.co/kgs/hnuW4X4 

 

 
2.4 Proses Manufaktur Komposit 

 

Proses pembuatan atau produksi komposit tersebut sangat penting untuk 

pembuatan komposit. Komposit adalah kumpulan dua atau lebih bahan yang 

disusun sedemikian rupa sehingga memperoleh kombinasi sifat fisik dan mekanis 

yang lebih baik. Komposit memiliki sifat dan karakter yang dipengaruhi oleh 

material penyusunnya, interaksi antar penyusun, bentuk dan susunan struktural, dan 

kekuatan dan daya tahan terhadap bobot yang lebih ringan. Komposit terdiri dari 

dua unsur material, tetapi sifat masing-masing material tidak berubah (Reddy, et 

al., 2018: 5649). 

 
Gambar 2. 7. Proses Manufaktur Komposit 
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Menurut  Campbell,  (2010:1)  terdapat  2  unsur  penyusun  komposit,  yaitu 
 

reinforcement dan matrik. 
 

A. Reinforcement 

 

juga dikenal sebagai serat, adalah komponen penting dari komposit. Penguat lebih 

kuat, kuat, dan kaku daripada komponen lain. Serat, juga dikenal sebagai serat, 

adalah jenis bahan yang terdiri dari potongan-potongan komponen yang 

membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu: 

1. Serat Alami: Serat dari alam, seperti serat tumbuhan dan hewan, dapat terurai 

secara alami, yang membuatnya sangat baik. 

2. Serat Sintesis (serat buatan manusia) Serat yang terbuat dari bahan sintesis 

disebut serat sintetsis. Salah satu tujuan pembuatan serat ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan akan serat yang dapat menahan suhu tinggi, menyerap 

energi besat dalam tekanan tinggi, dan mudah diubah warna dan bentuk. 

Komposit dibagi menjadi 4 berdasarkan jenis penguat yang digunakan (Meyrs 

dan Chawla, 2009: 765), yaitu: 

a. Komposit berpenguat partikel—juga dikenal sebagai komposit berpenguat 

partikel—merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai 

penguatnya dan tersebar merata di dalam matriknya. Bisa logam atau non-logam. 

b. Komposit serat pendek, atau komposit serat pendek, memiliki orientasi yang 

tidak teratur dan acak. Besar kekuatan komposit tergantung pada serat yang 

digunakan, karena serat berfungsi sebagai penopang kekuatan komposit. 

c. Komposit serat panjang (continuous fiber reinforced) Serat yang digunakan 

adalah serat panjang yang tidak terputus hingga ujung lamina material komposit. 
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Serat yang bisa digunakan adalah serat organik/alam (selulosa, polipropilena, 

ijuk, goni, rami dan bambu), serat kaca, serat carbon, dan serat aramid. 

d. Komposit berlapis, juga dikenal sebagai komposit berlapis, dibentuk oleh 

penguat berbentuk lembaran yang disusun secara tindih secara tuN/mm2. Semua 

lapisan yang tersusun memiliki struktur unik yang saling menguatkan. 

B. Matrik 

 

Fungsi matrik adalah sebagai bagian komposit dengan prosentase volume 

terbesar (dominan): 

1. Mentransfer tegangan ke serat secara merata. 

2. Melindungi serat dari gesekan mekanis. 
 

3. Mempertahankan serat pada posisinya. 
 

Berdasarkan matrik penyusunnya, komposit dibagi menjadi 3 (Meyrs dan 

Chawla, 2009: 765), yaitu: 

a. Komposit matrik polimer/Polymer Matrik Composites (PMC). Komposit ini 

menggunakan polimer sebagai matrik. 

b. Komposit matrik logam/Metal Matrik Composite (MMC). Komposit ini 

menggunakan polimer sebagai matrik. 

c. Komposit Matrik Keramik / Ceramic Matrik Composite (CMC) Matrik yang 

digunakan adalah keramik. 

Secara garis besar, metode pembuatan material komposit terdiri atas dua cara 

yaitu (Mawardi,I., & Lubis,H., 2018) : 

1) Proses Cetakan Terbuka (Open Mould Process) 

2) Proses Cetakan Tertutup ( Closed Mould Process) 
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2.4.1. Proses Cetakan Terbuka (Open Mould Process) 

 

a. Hand Lay Up 

 

Membuat produk komposit dengan tangan adalah metode yang paling sederhana. 

Metode ini melibatkan menuangkan resin ke dalam serat berbentuk anyaman 

dengan tangan kemudian memberi tekanan dan meratakannya dengan kuas atau rol. 

Samapai ketebalan yang diinginkan, prosedur ini dilakukan berulang kali. 

b. Vacuum Bag 

 

Proses pembuatan produk komposit dengan menggunakan botol vacuum 

merupakan peningkatan dari penyiapan manual. Proses vakum digunakan untuk 

menghilangkan udara yang terperangkap dan berlebih saat resin digunakan. Pompa 

vakum digunakan untuk menghisap udara dari wadah komposit di mana proses 

pencetakan akan dilakukan. Artinya, ketika udara ditutup di dalam wadah, udara di 

luar penutup plastik akan ditekan ke dalam (Mawardi,I., & Lubis,H., 2018). 

c. Pressure Bag 

 

Proses pressure bag hampir mirip dengan vakum bag, tetapi menggunakan uap 

bertekanan atau udara yang dimasukkan melalui wadah elastis daripada pompa 

vakum. Komposit akan ditekan oleh tekanan udara yang masuk ke dalam cetakan. 

Tekanan umumnya antara 30 dan 50 psi. 

d. Spray Up 

 

Proses penyemprotan dilakukan dengan menyemprotkan serat (fiber) melalui 

chopper. Pada saat yang sama, resin yang telah dicampur dengan katalis juga 

disemprotkan. Setelah penyemprotan selesai, semprotan akan didiamkan dan 

dibiarkan mengeras sendirian dalam kondisi atmosfer normal. 

e. Filament Winding 
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Setelah dilewatkan melalui wadah yang berisi resin, fiber roving atau single 

strand akan diputar di sekeliling mandrel yang bergerak dalam dua arah: radial dan 

tangensial. Proses ini dilakukan berulang kali hingga lapisan serat yang diinginkan 

dibuat. 

 
 

2.4.2. Proses Cetakan Tertutup (Closed Mould Process) 

 

a. Compression Moulding 

 

Kemasan kompresi menggunakan hydraulic sebagai penekannya. Fibre yang 

dicampur dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan dan kemudian 

dipanaskan. 

b. Injection Moulding 

 

Injection molding adalah proses pembuatan komposit dengan mengalirkan resin 

dan serat ke dalam cetakan dengan tekanan tinggi. Resin dan serat dimasukkan ke 

dalam rongga bagian atas cetakan dengan temperatur yang dijaga agar resin tidak 

cair. Resin cair dan serat mengalir ke bagian bawah cetakan, dan mandrel 

melakukan injeksi ke nozzle. 

c. Continuous Pultrusion 

 

Fibre jenis roving dimasukkan ke dalam wadah berisi resin secara terus-menerus 

ke cetakan pracetak dan dirawat. Setelah itu, dibuat pengerolan sesuai dengan 

ukuran yang diinginkan. 

d. Sheet Moulding Compound (SMC) 

SMC adalah proses yang dijalankan secara otomatis, yang memungkinkan 

kontrol resin yang sangat baik. Selain itu, produk ini memiliki kekuatan mekanis 

yang baik dengan volume produksi, ukuran, dan sifat keseragaman yang tinggi. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/8/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Marojahan Simanjuntak - Pembuatan dan Uji Tekan Pipa Berbahan Fiber Carbon...



19  

e. Resin Transfer Moulding 

 

Setelah serat penguat dipotong dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan, cetakan ditutup dan resin dan katalis disemprotkan ke dalamnya dengan 

pompa. 

 
 

2.5 Uji Kekuatan dan Tekanan 

 

Kapasitas suatu bahan atau struktur untuk menahan beban yang akan 

mengurangi ukurannya disebut kekuatan tekannya. Memasukkan data pengujian ke 

dalam kurva tegangan-regangan menunjukkan kekuatan tekan. Pengujian tekan 

adalah salah satu jenis pengujian yang bertujuan untuk mengukur tegangan, 

regangan, dan modulus elastisitas suatu bahan dengan melakukan perlakuan dengan 

beban tekan secara perlahan sampai material komposit retak atau robek. Nilai 

modulus elastisitas bahan dapat dihitung dengan menggunakan slope garis elastis 

linier. Jadi, persamaan ini dapat digunakan untuk menulis nilai modulus elastisitas 

akibat beban statik secara matematis (Zainal Arif dan kawan-kawan, 2018). 

 
Gambar 2. 8. Uji tekan https://images.app.goo.gl/3iQLEE6VWEfmXDQv5 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

3.1.1. Waktu 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2024 sampai dengan 

bulan Desember 2024 detail jadwal Pembuatan Piapa Carbon seperti terlihat pada 

Tabel 3.1 sebagai berikut. 

 
Tabel 3. 1. Jadwal Pembuatan Pipa Carbon. 

 
            2024               2025  

Aktifitas   Nov.  Des.   Des.   Des.   Des.   Des.   Des.   Jan.    Jan.  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 

Pengumpulan 
Alat dan Bahan 

                                

Pembuatan Pipa                                 
Pengeringan Pipa                                 
Penyelesaian 
pembuatan Pipa 

                                

Pengujian Pipa                                 
Analisis Data                                 
Penyelesaian 
Laporan 

                                

Perbaikan 
Laporan 

                                

 
 

3.1.2. Tempat 

 

Pembuatan pipa dilaksanakan di Universitas Medan Area yang berada di 

Jalan Kolam No.1 Medan Estate, Medan, Sumatera Utara dan Pengujian pipa 

dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara yang berada di Jalan Dr. T. Mansur 

No 9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. 
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3.2 Bahan dan Alat 

 

3.2.1. Bahan 

 

a. Carbon Fiber 

 

Pada dasarnya, karbon fiber adalah benang karbon yang sangat tipis, bahkan 

lebih tipis daripada rambut manusia. Atom karbon terikat bersama untuk 

membentuk rantai karbon yang panjang. Benang karbon fiber memiliki spesifikasi 

3K Twill 220 gram (anyaman 5.5 benang per cm) warna hitam mengkilap dan dapat 

diputar dan dijalin seperti kain. Dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 

Gambar 3. 1. Ilustrasi Fiber Carbon. 

b. Resin Epoxy 

 

Resin adalah senyawa kompleks yang terdiri dari alkohol, asam resnat, dan 

resnotannol ester. Memiliki berbagai sifat fisik, seperti kejernihan, kekusaman, 

kilau, kekerasan, dan bahkan aroma yang khas. Resin dapat ditemukan secara alami 

atau buatan.Dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/8/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Marojahan Simanjuntak - Pembuatan dan Uji Tekan Pipa Berbahan Fiber Carbon...



23  

 
 

Gambar 3. 2. Ilustrasi Resin Epoxy. 
 

 
3.2.2. Alat 

 

a. Pipa 
 

Pipa adalah selongsong bundar, atau silinder berongga, yang banyak digunakan 

untuk bahan rangka sepeda. Pipa biasanya terbuat dari berbagai macam bahan 

sesuai dengan kebutuhannya, seperti besi, tembaga, kuningan, plastik, PVC, 

alumunium, stainless, baja, dan karbon. Dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3. 3. Ilustrasi Pipa Logam Baja. 

b. Plastik Vakum 
 

Plastik vakum karbon digunakan dalam teknik lapis skinning karbon untuk 

membantu penempelan dan menghasilkan anyaman karbon yang rapat. Dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4. Ilustrasi Pelastik Vakum. 

a. Butyl Vakum (Sealant Tape Vakum) 
 

Buthyl vakum, yang terbuat dari karet sintetis, digunakan sebagai sealant untuk 

vakum bagging dan infusion. Anda juga dapat menggunakannya sebagai perekat 

untuk mika lampu untuk mencegah embun atau air masuk. Memiliki daya rekat 

yang tinggi dan tahan lama, dan sangat lembut untuk menutupi celah yang paling 

kecil. Dapat di lihat pada Gambar 3.5. 

 
 

Gambar 3. 5. Ilustrasi Butyl Vacuum. 

b. Mesin Vakum 
 

Mesin vakum menyedot atau menghilangkan udara dalam sebuah ruangan, 

dalam hal ini kemasan plastik, sehingga kandungan udara di dalamnya menjadi 

lebih sedikit. Dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/8/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Marojahan Simanjuntak - Pembuatan dan Uji Tekan Pipa Berbahan Fiber Carbon...



25  

 
 

Gambar 3. 6. Ilustrasi Mesin Vacuum 

c. Selang Vakum 
 

Selang vakum adalah sambungan yang dapat disesuaikan yang mengarahkan 

vakum dari pengumpul otomatis ke berbagai bagian. Dapat dilihat pada Gambar 

3.7. 

 
 

Gambar 3. 7. Ilustrasi Selang Vacuum. 

d. Neraca 
 

Timbangan, juga disebut neraca, adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

massa suatu benda dengan ketelitian massanya pada timbangan. Alat-alat ini sangat 

beragam dan masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Untuk mengukur berat 

dan volume resin epoxy dan katalisis, neraca penelitian ini digunakan. Dapat dilihat 

Pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3. 8. Ilustrasi Neraca. 

e. Polivinil Alkohol (PVA) 
 

Polivinil alkohol adalah polimer sintetis yang dapat larut dalam air. Dalam 

penelitian ini, PV digunakan untuk mempermudah pencopotan bahan uji dari 

molding karena memiliki sifat biocompatible, tidak beracun, dan mudah dalam 

proses. Dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 
 

Gambar 3. 9. Ilustrasi Polivinil Alkohol. 

f. Miracle Gloss 
 

Produk pelepas cetakan, juga dikenal sebagai wax mold release, digunakan 

untuk mencegah karet dan plastik lengket pada cetakan dan juga digunakan untuk 

mengkilapkan permukaan. Miracle Gloss dapat digunakan dalam banyak bidang, 

seperti: 

1. Kerajinan prakarya 
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2. Cetakan fiberglass 
 

3. Cetakan silicone 
 

4. Penghiasan dan finishing resin fiber 
 

5. Perawatan mobil, motor, kapal, dan pesawat 
 

Dapat dilihat pada Gambar 3.10. Iluatrasi Miracle Gloss. 
 

 

Gambar 3. 10. Iluastrasi Miracle Gloss. 

g. Flow Mesh 
 

Jaring lembaran berbahan pelastik PE dapat menahan suhu hingga 120 derajat 

Celcius, dan digunakan untuk mengalirkan resin ke seluruh permukaan laminasi 

selama proses vacuum infusion. Pada ilustrasi Flow Mesh dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 

 
 

Gambar 3. 11. Ilustrasi Flow Mesh 

h. Kain Peel Ply 
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Kain peel ply, yang dibuat dari polyester dan memiliki karakter tidak melekat 

dengan resin, berfungsi sebagai media untuk memisahkan serat karbon dari kain 

flanel selama proses vaccum bagging atau vacuum infusion. Dapat dilihat pada 

Gambar 3.12. 

 
 

Gambar 3. 12. Ilustrasi Kain Peel Ply. 

i. Gunting 
 

Gunting, alat pemotong dengan ketajaman dua sisi yang digunakan dengan 

tangan, digunakan dalam penelitian ini untuk memotong serat karbon, selang 

vakum, pelastik vakum, mesh aliran, dan kain pel play. Dapat dilihat pada Gambar 

3.13. 

 
 

Gambar 3. 13. Ilustrasi Gunting yang Digunakan. 

 
3.3 Metode Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan survei 

untuk mengumpulkan data tentang subjek penelitian. Setelah data dikumpulkan, 

langkah selanjutnya dalam penelitian dapat diputuskan. 

 
 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

Fokus penelitian ini adalah pembuatan pipa serat karbon dan uji tekannya. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah serat karbon fiber yang 

digunakan untuk pembuatan pipa. Alat pengujian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Mesin Pengujian Tekan (CTM). 

 
 

3.5 Prosedur Kerja 

 

Prosedur yang dilakukan dalam penlitian ini meliputi : 
 

a. Mencari informasi dari buku dan jurnal sebagai pembelajaran literatur dan 

melakukan diskusi dengan pembimbing. 

b. Persiapan alat dan bahan memilih dan mencari bahan bahan apa saja yang 

digunakan. 

c. Melakukan pembahasan dan kesimpulan. 
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3.5.1. Diagram Alir Penelitian 

 

Diagram alir adalah representasi utama yang digunakan untuk dasar 

tindakan. Untuk memudahkan proses pembuatan pipa karbon, diagram alir 

diperlukan, seperti halnya dalam perancangan dan penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidak 

 
 
 

 
Selesai 

Analisa data 

Mencari referensi pustaka dan 
jurnal yang terkait 

Pengumpulan 
Alat dan Bahan 

Pembuatan Pipa 

Pengeringan Pipa 

Penyelesaian 
Pembuatan Pipa 

Berhasil ? 
 
Ya 

Pengujian Pipa 

Kesimpulan 

Mulai 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

(a). Berdasarkan hasil penelitian, pengaliran resin epoxy dan penyempurnaan 

lapisan gulungan serat karbon membutuhkan penggunaan pompa vakum. 

Pompa vakum juga sangat mempengaruhi kepadatan setiap lapisan, 

terutama lapisan serat karbon, sehingga pipa menjadi kokoh. 

(b). Pipa juga dapat dibentuk dengan serat karbon selama proses pengukuran 

hingga ukuran, bentuk, dan susunan benang pipa tidak berubah, serat karbon 

hanya mengikuti bentuk cetakan. 

(c). Dengan menggunakan mesin uji universal Test Machine, atau UTM, hasil 

penelitian pada pipa dapat menunjukkan beban maksimal yang dapat 

ditahan oleh pipa karbon sampai pipa patah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga jenis pipa karbon memiliki 

lapisan dan ketahanan yang berbeda. Spesimen nomor satu memiliki 9 

lapisan serat karbon dengan kekuatan tekan 1563,6 N; spesimen nomor dua 

memiliki 2787,6 N, dan spesimen nomor tiga memiliki 3755,6 N. 

(d). Menurut nilai kekuatan tekan yang diperoleh dari tiga jenis pipa, pipa serat 

karbon di lapisan 11 juga dapat digunakan sebagai kerangka sepeda. 
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5.2 Saran 

 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap sifat fisik untuk pipa pada lapisan 

yang terbaik. 

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan pembuatan pipa carbon fiber menggunakan 

metode yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

Lampiran 1. Data hasil dari uji kekuatan tekan pipa carbon Spesimen 1 

 

Grafik kekuatan yang dihasilkan dari data uji tekan pipa lapis 9. Dapat dilihat 

pada gambar di bawah: 

 
 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 18/8/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Marojahan Simanjuntak - Pembuatan dan Uji Tekan Pipa Berbahan Fiber Carbon...



55  

Lampiran 2. Data hasil dari uji kekuatan tekan pipa carbon Spesimen 2 

 

Grafik kekuatan yang dihasilkan dari data uji tekan pipa lapis 11. Dapat dilihat 

pada gambar di bawah: 
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Lampiran 3. Data hasil dari uji kekuatan tekan pipa carbon Spesimen 3 

 

Grafik kekuatan yang dihasilkan dari data uji tekan pipa lapis 13. Dapat dilihat 

pada gambar di bawah: 

 
 

Lampiran 4. Luas Alas Persegi Panjang 

 

Lebar = 5 mm = 5 x 10−2 m 
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Panjang = 95 mm = 95 x 10−2 m 
Luas = P 𝑋 L = 95 x 102 = 475 x 10−4 𝑚2 

= 0,0475 𝑚2 
 

1. P = 𝑓 = 1563,6 𝑁 = 32.917,9 𝑁⁄ 
  

𝑎 0,0475 𝑚2 𝑚2 

 

2. P = 𝑓 = 2787,6 𝑁 = 58.686,3 𝑁⁄ 
  

𝑎 0,0475 𝑚2 𝑚2 

 

3. P = 𝑓 = 3755,6𝑁 = 79.065,3 𝑁⁄ 
  

𝑎 0,0475 𝑚2 𝑚2 
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