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PEMERIKSAAN BERAT JENIS 

DAN PENYERAPAN AIR 

BAHAN : FINE AGREGATE (FA) PASS# NO. 4. 

No.Contoh I II 

Berat contoh kering oven 196.8 4953 

Berat botol + Air 1268.7 1270.1 

Berat contoh + .BotoJ + Air 1574.7 1576.5 

Beratjenis Bulk (kering oven) 2.561 2.558 ' 

Rata-rata 2.558 

Berat jenis Bulk (kering permukaan) 2.557 2.583 

Rata-rata 2.580 

Berat jeuis senm 2.604 2.630 
I 

' Rata-rata, 2.559 

Peuyerapan 0.604 0.949 

Rata-rata 0.796 
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